Nazwa Skiad procentowy

wskaznika 10 % 20 % 30 %

CaO 94 -95% 95-96 % powyzej 96 %

SO; 1-0,6 % 0,6 -0,3 % ponizej 0,3 %

Reaktywnos$¢ t60 | 1 min. 30 sek - I min. 10 sek. - ponizej 50 sek.
- 1 min. 10 sek. - 50 sek.

Jakos¢ wapna palonego, mielonego wysokoreaktywnego zostanie ustalona na podstawie

swiadectwa kontroli jakodci i karty charakterystyki.
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